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ANNEXE 
 

Normes relatives aux analyses et essais 

Code de la norme Intitulé de la norme Date de l'arrêté 
d'homologation 

NT 21.110 (1990)  Essais du béton - éprouvettes - partie 1 : échantillonnage du béton frais  11/1/1997  

NT 21.113 (1990)  Béton - détermination de la résistance à la compression des éprouvettes  11/1/1997  

NT 21.115 (1990)  Béton - détermination de la résistance à la traction par fendage des éprouvettes  11/1/1997  

NT 21.116 (1990)  Béton frais - détermination de la consistance - essai d'affaissement  11/1/1997  

NT21.117 (1990)  Béton frais - détermination de la consistance - essai vebe  11/1/1997  

NT 21.118 (1990)  Béton frais - détermination de la consistance - degré de compactibilité  11/1/1997  

NT 21.119 (1990)  Béton - détermination de la teneur en air du béton frais - méthode de la compressibilité  11/1/1997  

NT 21.120 (1990)  Béton durci - détermination de la masse volumique  11/1/1997  

NT 21.121 (1990)  Béton frais compacte - détermination de la masse volumique  11/1/1997  


