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  ملحـــق

 المواصفات الخاصة بالتحاليل والتجارب
  تاريخ قرار المصادقة  عنوان المواصفة  رقم المواصفة

أخذ عينات الخرسانة  : 1 الجزء - قطع اختبارات - اختبارات الخرسانة   )1990 (110.21ت .م
  الطرية

11/1/1997  

  11/1/1997   تحديد مقاومة قطع الاختبار للانضغاط-الخرسانة   )1990 (113.21ت .م

  11/1/1997  عيين مقاومة قطع الاختبار للشد بالشق ت-الخرسانة   )1990 (115.21ت .م

  11/1/1997   اختبار الخسف- تعيين التماسك -خرسانة طرية   )1990 (116.21ت .م

  11/1/1997  "فابا" اختبار - تعيين التماسك -خرسانة طرية   )1990 (117.21ت .م

  11/1/1997   درجة التراص- تعيين التماسك -خرسانة طرية   )1990 (118.21ت .م

  11/1/1997   طريقة انظغاطية- تعيين نسبة الهواء في الخرسانة الطرية -الخرسانة   )1990 (119.21ت .م

  11/1/1997   تعيين الكثافة-خرسانة طرية متصلدة   )1990 (120.21ت .م

  11/1/1997   تعيين الكثافة-خرسانة طرية متراصة   )1990 (121.21ت .م


